
欧州におけるクリスタルガラスの定義　一覧表

金属酸化物含有量 密度 (g/cm )3名称

クリスタルガラス
クリスタリン

酸化鉛、酸化バリウム、酸化亜鉛、
酸化カリウムを単体または合計で
10％以上含む

2.45 以上

屈折率 (nD)

1.520 以上

※2009/12/18 修正版


